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鋼筋進場品質的確認

鋼筋屬於既成品，因此鋼筋進場時應要求供應商提出相關可證明鋼筋品質的文件，例如：

1. 鋼筋規格證明書（包括單位重量、直徑、含碳量等）。
2. 無輻射污染證明書（注意日期、簽章是否正確完整）。
3. 抗彎、抗拉之實驗報告（須由進場之鋼筋取樣送驗）。
4. 運鋼筋車輛連同鋼筋過磅，確認數量是否正確。

5. 鋼筋表面目視檢查是否有生銹情形。
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鋼筋抗拉試驗機
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運鋼筋車輛連同鋼筋過磅，確認數量是否正確

















































































































































































































































































































鋼筋表面目視檢查是否有生銹情形
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