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氯離子試驗報告

所謂氯離子試驗即檢測預拌混凝土未灌漿前，其含有氯離子數量多寡，以決定該混凝土是否能使用（氯離子含量超過標準造成的危害，詳見海砂屋單元）

1. 依照CNS3090一般環境下鋼筋混凝土中氯離子量不得超過0.60㎏/m3。
2. 預拌混凝土運至工地，即可利用簡易氯離子測定器即可立即得到數據。

3. 檢測人員須經訓練、考試合格（洽詢國立台灣科技大學營建系）。
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須小於第五條規定
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