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拆模時應注意事項

依建築物各部位受力狀況不同，而有不同拆模時間，應避免提早拆模，除安全性考慮外，亦可防止混凝土內部不易查覺龜裂的發生。

1. 拆模時間依混凝土強度、養護、天候、建築物各部位之規模皆有所不同，應依施工說明書執行。

2. 拆模時避免太大衝擊和震動，以免傷及混凝土。

3. 拆模後清除混凝土面上之鐵線、鐵釘及其他尖銳鐵件，以避免人員受傷。

4. 拆卸之模板應清除表面混凝土塊及鐵釘，並整修疊放整齊。





























































































































拆模後之模板未加整理存放整齊易造成施工人員意外傷害













































































































































































































































































拆卸之模板應必須清除表面混凝土塊及鐵釘
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